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	Preparación Acceso a CFGS Tecnología Industrial
“Ensayos de materiales”

	Nombre del alumno/a: 


1. El ensayo de tracción es el modo de obtener información sobre el comportamiento mecánico de los materiales cuando están sometidos a un esfuerzo de tracción. La información se obtiene de la gráfica esfuerzo-deformación (σ-ε) que se presenta a continuación:
[image: image1.jpg]Esfuerzo
ditimo —>{ ~

Esfuerzo
de fluent

—

Limite de
proporcionalidad

i

Region
lineal
k

Plasticidad
perfecta
o fluencia

Endurecimiento
por deformacion,

Estriccion





Responde de forma breve y concisa a las siguientes preguntas: 
a) Explica el comportamiento del material en la región lineal y en la región de plasticidad perfecta o fluencia.  

b) Define el módulo de elasticidad o módulo de Young e indica en qué unidades se mide. 

c) ¿Qué sucede con el material en la región CD de la gráfica? ¿Y en la región DE? 

2. Sobre los parámetros principales del ensayo de tracción: 

a) Define esfuerzo o tensión unitaria (σ), alargamiento (δ) y deformación unitaria (ε):
	Esfuerzo unitario (σ)
	

	Alargamiento (δ)
	

	Deformación unitaria (ε)
	


b) Explica la ecuación que relaciona las magnitudes definidas en el apartado anterior. 

3. Una probeta normalizada española tiene una distancia entre puntos L0 = 100 mm y su diámetro es D0 = 13,8 mm.  Si se le aplica una carga F = 15000 N, los puntos se encuentran separados  L= 104 mm.  Calcula:
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a) La tensión unitaria (σ), medida en N/mm2. 

b) El alargamiento (δ), medido en mm. 

c) La deformación unitaria (ε). 

4. Se ha ensayado a tracción una barra de diámetro D0 = 10 mm y longitud L0 = 200 mm,  sometiéndola a una fuerza F = 24000 N y produciendo un alargamiento en el límite elástico de  δ = 0,12 mm.  Se pide:
a) Límite elástico, σe medido en N/mm2. 

b) Alargamiento o deformación unitaria, δ. 

c) Módulo de elasticidad o módulo de Young, medido en N/mm2. 
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